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Пояснение:

Участок строительства монополи МК-17,4 м расположен  на слабо возвышенной
равнине - плато Карой.
1. В геологическом строении участка  принимают  участие пески  пылеватые,
плотные, маловлажные, конгломерат на глинистом цементе, слабопрочный.
2. Грунты  засолены. Засоление сульфатное, хлоридно-сульфатное, от незасоленного
до слабого.
3. Степень агрессивного воздействия грунтов на бетонные и железобетонные
конструкции по ГОСТ 10178-85 и СП РК 2.01-101-2013* приводится ниже:
· по содержанию сульфатов для бетонов на портландцементе марки по

водонепроницаемости:
- W4 - от  неагрессивных до среднеагрессивных;
- W6 - от  неагрессивных до слабоагрессивных;
- W8 - неагрессивные;
- W10-W14 - неагрессивные;
- W16-W20 - неагрессивные;
· по содержанию хлоридов CI - для бетона марки по водонепроницаемости:
- W4-W6 - от  неагрессивных до слабоагрессивных;
- W8 - неагрессивные;
- W10-W14 - неагрессивные;
· для бетонов по водонепроницаемости W4 на сульфатостойких цементах -

неагрессивные.
5. Грунтовые воды  пройденными выработками  не вскрыты.
6. Коррозионная активность грунтов к углеродистой стали - от низкой (песок) до
высокой (конгломерат).  Удельное эл. сопротивление - 14,4-122,2 Ом*м.
7. Коррозионная активность грунтов к свинцовой и алюминиевой оболочке кабеля -
средняя.
8. Сейсмичность района по СП РК 2.03-30-2017*-  8 баллов, площадки строительства
- 8 баллов. Типы грунтовых условий по сейсмическим свойствам : ИГЭ-1, 2 = II.
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Агрессивность грунтов к бетону марок по водонепронецаемости W4-W20
на портландцементе по ГОСТ 10178-85
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3 Скв. 1 0,0-1,5 7,96 2075,0 291,0 1276,0 средне слабо не агрес. не агрес. не агрес. слабо не агрес. не агрес. 0,499

4 Скв. 1 1,5-2,8 8,11 1220,0 291,0 198,0 не агрес. не агрес. не агрес. не агрес. не агрес. слабо не агрес. не агрес. 0,238
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Пояснение:

Участок строительства площадки Опоры МК-24,1 м расположен  на слабо возвышенной равнине - плато Карой.
1. В геологическом строении участка  принимают  участие пески  пылеватые средней плотности, гравелистые, плотные, с
гнездами гипса, с линзами суглинка, маловлажные.
2. Грунты  не засолены.
3. Степень агрессивного воздействия грунтов на бетонные и железобетонные конструкции по ГОСТ 10178-85 и СП РК
2.01-101-2013* приводится ниже:
· по содержанию сульфатов для бетонов на портландцементе марки по водонепроницаемости:
- W4 - от  неагрессивных до слабоагрессивных;
- W6 - неагрессивные;
- W8 - неагрессивные;
- W10-W14 - неагрессивные;
- W16-W20 - неагрессивные;
· по содержанию хлоридов CI - для бетона марки по водонепроницаемости:
- W4-W6 - слабоагрессивные;
- W8 - неагрессивные;
- W10-W14 - неагрессивные;
· для бетонов по водонепроницаемости W4 на сульфатостойких цементах - неагрессивные.

5. Грунтовые воды  пройденными выработками  не вскрыты.
6. Коррозионная активность грунтов к углеродистой стали - низкая.  Удельное эл. сопротивление - 111,9-167,8 Ом*м;
7. Коррозионная активность грунтов к свинцовой и алюминиевой оболочке кабеля - средняя.
8. Сейсмичность района по СП РК 2.03-30-2017*-  8 баллов, площадки строительства - 8 баллов
Типы грунтовых условий по сейсмическим свойствам : ИГЭ-1, 2 = II.
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Приложение №10ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗРЕЗ: 

К
а
за

хс
т
а
н 

г.
 А

лм
а
т
ы

Т
О
О
 "
М
О
С 

И
нж

Ге
оС

т
ро

йП
ро

ек
т
"

П
ло

щ
а
дк

а
 с

т
р о

ит
ел

ьс
т
ва

О
по

ры
 М

К
-2

4
,1
 м

         гор.  1:200 
верт. 1:100Mасштаб: 

  
«
Ст

ро
ит

ел
ьс

т
во

 О
по

ры
 М

К
-2

4
,1
 м

 н
а
 у

ча
ст

ке
  
А
лм

а
т
ин

ск
а
я 

об
ла

ст
ь,

г.
 К

а
пч

а
га

й,
 2

0-
ы
й 

км
 т

ра
сс
ы
 К

а
пч

а
га

й 
- 

А
кш

ий
»

Н
. 
ко

нт
ро

ль
О
м
ел

ьч
ен

ко
 А

.Г
.

Т а б л и ц а  х и м и ч е с к и х  а н а л и з о в  в о д н о й  в ы т я ж к и

Л
а
бо

ра
т
ор

ны
й

но
м
ер

М
ес

т
о 

от
бо

ра
пр

об
ы

Гл
уб

ин
а
 о

т
бо

ра
,

м
. рН

Содержание солей в
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Агрессивность грунтов к бетону марок по водонепронецаемости W4-W20
на портландцементе по ГОСТ 10178-85
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Скв. 1 0,4-2,0 8,11 1464,0 362,0 173,0 не агрес. не агрес. не агрес. не агрес. не агрес. слабо не агрес. не агрес. 0,276

2 Скв. 1 2,0-4,0 7,78 1586,0 291,0 514,0 слабо не агрес. не агрес. не агрес. не агрес. слабо не агрес. не агрес. 0,329
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Песок пылеватый светло-коричневого цвета, с
линзами суглинка, средней плотности,

слабовлажный
29а - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

не несущий
горизонт.

подлежит снятию

φII cII по деформации 
 φI cI по деформации 2 аlplQ3-4

Песок гравелистый серо-коричневого цвета,
плотный, слабовлажный, с линзами суглинка,

включениями гнезд гипса
29в 10,9 24,2 28,3 11,3 5,6 3,2 16,7 - - - - 6,3 1,91 1,8 2,66 0,478 0,35 - - 43* 2* 50* -
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