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Пояснение:

Участок строительства расположен  на подгорной слабо
наклонной равнине. Территория участка частично
асфальтирована
1. В геологическом строении участка  принимают  участие
супеси твердой консистенции, пылеватые пески   с гравием
до 10% и гравелистые пески, маловлажные.
2. Супесь просадочная. Верхний слой (до песков) - 2 тип по
просадочности. Нижний слой - 1 тип по просадочности.
3. Грунты не засолены.
4. Степень агрессивного воздействия грунтов на бетонные
и железобетонные конструкции по ГОСТ 10178-85 и СП РК
2.01-101-2013* приводится ниже:
· по содержанию сульфатов для бетонов на

портландцементе марки по водонепроницаемости:
- W4 - от  слабоагрессивных до среднеагрессивных;
- W6 - от  неагрессивных до слабоагрессивных;
- W8 - неагрессивные;
- W10-W14 - неагрессивные;
- W16-W20 - неагрессивные;
· по содержанию хлоридов CI - для бетона марки по

водонепроницаемости:
- W4-W6 - от  неагрессивных до слабоагрессивных;
- W8 - неагрессивные;
- W10-W14 - неагрессивные;
· для бетонов по водонепроницаемости W4 на

сульфатостойких цементах - неагрессивные.
5. Грунтовые воды  пройденными выработками  не вскрыты.
6. Коррозионная активность грунтов к углеродистой стали
- от средней до высокой.  Удельное эл. сопротивление -
9,2-33,7 Ом*м.
7. Коррозионная активность грунтов к свинцовой оболочке
кабеля - от низкой до средней. Коррозионная активность
грунтов к алюминиевой оболочке кабеля - низкая.
8. Сейсмичность района по СП РК 2.03-30-2017*-  8 баллов,
площадки строительства - 9 баллов. Типы грунтовых условий
по сейсмическим свойствам : ИГЭ-1а, 1б = III, ИГЭ-2, 3 = II.
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Инженерно-геологический паспорт

площадки строительства

линия инженерно-геологического разреза

Скважина и ее номер 
 Отметка скважины,м

 -  номер инженерно-геологического элемента1
   Точки отбора образцов грунта:

 - не нарушенной структуры (монолит)
 - нарушенной структуры

Условные обозначения
I

I

пятно застройки

Приложение №12ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗРЕЗ: 

Казахстан г. Алматы

ТОО "МОС ИнжГеоСтройПроект"

Площадка строительства

         гор.  1:500 
верт. 1:100Mасштаб: 

«Площадка под строительство Зерносушильного комплекса, расположенного
по адресу: Алматинская область, Панфиловский район, Пиджимский сельский

округ, юго-западная часть с. Ават»
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Агрессивность грунтов к бетону марок по водонепронецаемости W4-W20
на портландцементе по ГОСТ 10178-85
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HCO-3 Clˉ SO2-
4

SO2-
4 Clˉ

W4 W6 W8 W10-14 W16-20 W4-W6 W8 W10-14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Скв. 1 0,09-2,0 6,90 488,0 344,0 1453,0 средне слабо не агрес. не агрес. не агрес. слабо не агрес. не агрес. 0,321

2 Скв. 1 2,0-4,0 7,05 366,0 255,0 687,0 слабо не агрес. не агрес. не агрес. не агрес. слабо не агрес. не агрес. 0,183

3 Скв. 1 4,0-6,2 7,13 366,0 273,0 786,0 слабо не агрес. не агрес. не агрес. не агрес. слабо не агрес. не агрес. 0,200

5 Скв. 3 0,2-1,6 7,48 488,0 131,0 601,0 слабо не агрес. не агрес. не агрес. не агрес. не агрес. не агрес. не агрес. 0,200

4 Скв. 3 1,6-3,0 7,04 610,0 238,0 996,0 слабо не агрес. не агрес. не агрес. не агрес. не агрес. не агрес. не агрес. 0,302

6 Скв. 3 3,0-4,5 7,41 732,0 167,0 926,0 слабо не агрес. не агрес. не агрес. не агрес. не агрес. не агрес. не агрес. 0,264
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1а аlplQ3-4

Супесь светло-коричневого цвета,
твердой консистенции, с линзами песка,

просадочная 2-го типа
36б - - - - - - - 25,6 18,9 6,7 -1,70 7,88 1,64 1,52 2,70 0,784 0,27 - 30

20
30
11 9 5

131,0-
344,0

601,0-
1453,0

0,183-
0,321

сульфатное,
не засолен

0,50-
0,73 8 2 тип не набухающий 225 1.64 30

26
30
20

φII cII по деформации 
 φI cI по деформации 

1б аlplQ3-4

Супесь светло-коричневого цвета,
твердой консистенции, просадочная 1-го

типа
36б - - - - - - - 22,9 17,7 5,2 -1,45 9,90 1,75 1,59 2,70 0,700 0,38 - 25

22
59
23 9 5 - - - -

0,63-
0,65 3 1 тип не набухающий 250 1.75 25

22
59
39

2 аlplQ3-4

Песок пылеватый светло-коричневого
цвета, средней плотности, с гравием до

10%, маловлажный
29б 1,5 7,6 11,3 20,8 27,0 7,0 24,8 - - - - 3,70 1,70 1,64 2,66 0,623 - - 30* 4* 18* -

167,0-
238,0

926,0-
996,0

0,264-
0,302

сульфатное,
не засолен

не просадочный не набухающий 250 1.70 30
26

4
3

3 аlplQ3-4
Песок гравелистый серого цвета,
средней плотности, маловлажный 29в 24,3 13,4 24,1 15,7 8,8 2,8 10,9 - - - - - - - - - - - 38* - 30* - - - - - не просадочный не набухающий 500 - 38

33 -

*)значения табличные
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